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TEXTILNI ZKUSEBN] USTAV, s.p.

CERTIFIKACNI ORGAN PRO CERTIFIKACI VYROBKU
CEJL 480/12, ZABRDOVICE 602 00 BRNO, CESKA REPUBLIKA

vydava

vyrobei: Fatra, a.s., tfida Tomase Bati 1541, 763 61 Napajedla, Ceski Republika
IC: 27465021

A4 W r
OSVEDCENI
¢islo: 23 - 032
kterym se potvrzuje, Zze vyrobek:

Cistici rohoz TOPWELL s PVC profily, druh 1877

hlinikovy lamelovy rost se zasunovacimi PVC profily

vyhovuje pozadavkim normy:

o CSN EN 13501-1:2019 PoZzarni klasifikace stavebnich vyrobkiui a konstrukei staveb —
Cist 1: Klasifikace podle vysledkii zkouSek reakce na oheii (¢lanek 9.2, 9.4, 12.6, 12.9.2,
Tabulka 2)

V)’/robek byl provéfen v souladu se zkusebnimi postupy uvedenymi v technickych norméch:

« CSN EN ISO 11925-2 Zkouseni reakce na ohefi — Zapalnost stavebnich vyrobku vystavenych
piimému pusobeni plamene — Cést 2: Zkougka malym zdrojem plamene

o CSN EN ISO 9239-1 Zkouseni reakce podlahovych krytin na oheii — Zapalnost stavebnich
vyrobki vystavenych pfimému piisobeni plamene — Cast 1: Stanoveni chovani pti hofeni
uzitim zdroje salavého tepla

Tabulka: Uroveii hodnocenych parametrii

Zku$ebni metoda Parametr Pozafi ovana e Zjisténé hodnoty HOdn,O i
trida Bp —s1 ceni
CSN EN ISO 11925-2 &l. 12.6 Rlamen € #erozsinil
; Rozsifeni plamene Fs do vzdilenosti v

vystaveni — 15 s Fs <150 mmdo20s VR e 180 M

Kriticky tok (kW.m2) °]>; 21;266 CHF >11 A
CSN EN IS0 9239-1 3 1205

Kouf (%.minuta) e 107 v

<750 % . minuty

Legenda: V - vyhovuje
Vysledna klasifikace vyrobku z hlediska reakce na oheii: Bn — sl

Osvédeeni bylo vydéano na zakladé zadosti €. COV/23/132 ze dne 04.05.2023. Podkladem pro vydani
osvédceni jsou zkuSebni protokoly ¢. AZL 17/0098 ze dne 10.02.2017 a &. AZL 21/0322 ze dne
24.03.2021, vydané AZL TZU Brno. Konkrétni podminky zkouseni a podrobnosti zkousek jsou
uvedeny ve zkuSebnim protokolu.

Datum vydani osvéd¢eni: 04.05.2023 Osvédceni vydala:
Platnost osvédéeni: do 31.05.2025 ey

Ing. Lenka Tomkova
certifika¢ni oddéleni




